
131

Іммобілізацію стабілізаторів проводили на поверхню синтетичного
алюмосилікату загальної формули Na2OAl2O3·2SiO2·1,8H2O. Синтетичний
алюмосилікат (цеоліт) має розвинуту поверхню  і розмір часток 4-40 мкм.

Висока сорбційна здатність цеоліту дає змогу ефективно модифікувати
його поверхню шляхом іммобілізації відповідних стабілізаторів.

Встановлено, що синтетичний алюмосилікат після модифікації набуває
функціональних властивостей і може відігравати роль стабілізатора поліме-
рів проти термічної, термоокислювальної, фотохімічної та ін. видів деструк-
ції, тобто бути  наповнювачем-стабілізатором.

Надання функціональних властивостей цеоліту завдяки наявності на йо-
го поверхні стабілізаторів дозволяє більш рівномірно розподіляти їх в полі-
мерній матриці, тим самим підвищуючи ефективність їх дії, що дозволяє збі-
льшити довготривалість виробів з полімерів в умовах експлуатації.
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ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ИЗВЕСТКОВОЙ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ
РАЗЛОЖЕНИЯ ХЛОРИСТОГО АММОНИЯ НА СТАДИИ
ДИСТИЛЛЯЦИИ В СОДОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Регенерация аммиака из фильтровой жидкости содового производства
происходит в отделении дистилляции. Для регенерации аммиака из хлорида
аммония необходимо действие более сильной щелочи, которая могла бы вы-
теснить NH4

+ из хлорида. В содовом производстве для этой цели использует-
ся известковое молоко.

Разложение хлорида аммония происходит по реакции:

2NH4Cl (p) + Ca(OH)2 (тв) → СaCl2 (p) + 2NH3 (p) +2H2O (p) + 24.4 кДж

Скорость этой реакции определяется скоростью растворения Ca(OH)2,
которая зависит от степени дисперсности известкового молока.

В отделении гашения извести, получаемая известковая суспензия имеет
в твердой фазе повышенное количество относительно крупных частиц
Ca(OH)2, которые не успевают полностью раствориться и вступить в реакцию
с хлоридом аммония в смесителе отделения дистилляции. Кроме того, из-
вестковая суспензия имеет в твердой фазе малоактивную известь, частицы
которой имеют размер до 2-х мм. Вышеуказанные частицы, не прореагиро-
вавшие с хлоридом аммония, а также малоактивная известь, пройдя смеси-
тель и дистиллер, уходят в виде потерь с дистиллерной суспензией.

При гашении извести с добавлением в жидкость, подаваемую на гаше-
ние дистиллерной суспензии свыше 30 % её объёма, получается известковая
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суспензия грубой дисперсности. При использовании её на стадии дистилля-
ции происходит зарастание твердой фазой верхней тарелки дистиллера, что
приводит к прекращению процесса.

В данной работе с целью сокращения потерь извести с дистиллерной
суспензией, улучшения качества известковой суспензии, а также интенсифи-
кации процесса разложения хлорида аммония на стадии дистилляции предла-
гается осуществлять диспергирование известковой суспензии перед подачей
её на дистилляцию.

При диспергировании происходит измельчение крупных фракций
Ca(OH)2, а также активной и малоактивной извести, что создаёт условия для
гашения тонко измельченной извести, а также условия для растворения и
вступления в реакцию с NH4Сl измельченных фракций Ca(OH)2. В результа-
те этого уменьшаются потери извести с дистиллерной суспензией. Кроме то-
го, при использовании известковой суспензии, полученной гашением извес-
ти, содержащей более 30 % дистиллерной суспензии и прошедшей дисперги-
рование, обеспечивается стабильная работа дистиллера без зарастания верх-
ней части.

Проведенные испытания по диспергированию известковой суспензии
опытно-промышленным диспергатором показали что при диспергировании
известковой суспензии, получаемой гашением извести жидкостью содержа-
щей 50-60 % дистиллерной суспензии:

 происходит уменьшение среднего размера твердых частиц в из-
вестковой суспензии в среднем на 14,88 %

 получено повышенное содержание СаОакт. в известковой суспен-
зии в среднем на 6,03 н.д.

 происходит снижение содержания твердой фазы в дистиллерной
жидкости в среднем с 33,5 г/дм3 до 18,43 г/дм3, а также снижается содержа-
ние СаОакт. в твердой фазе в среднем с 12,7 % до 7 %.

На основании результатов исследований разработаны варианты техно-
логической схемы и аппаратурного оформления процесса диспергирования
известкового молока для разложения хлористого аммония на стадии дистил-
ляции в производстве соды.


