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Растворение меди и серебра под реверсивным током

Изучение электрохимического поведения меди и серебра в нейтральных
растворах при подачереверсивного тока связано, в первую очередь, с
разработкой и внедрением аппарата обеззараживания оборотных вод ионами
серебра и меди.

Изучение электрохимического поведения проводилось с помощью
потенцостата – гальваностатаIPCPro, трех электродной электрохимической
ячейки, состоящей из основного электрода,противоэлектрода– платиновой
сетки и хлорсеребряного электрода сравнения. В качестве модельного раствора
был выбран 0,1 М водный раствор Na2SO4. Площадь медных и серебряных
электродов составила 5см2. На электроды подавали реверсивный ток силой 5,
10, 20 мА;режим реверса – через каждые 50 с подача тока прекращалась на 50 с.
Такой режим реверса тока позволил, кроме прочего, определить величины
смещения потенциала обесточенного электрода как при анодной, так и при
катодной поляризации. Проиллюстрируем сказанное следующими
зависимостями (рис. 1, 2).
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Рис. 1 – Поведение потенциала медного электрода: а – во времени; б – под

действием сигнала тока
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Из рис. 1 видно, что смещение электродного потенциала обесточенного
электрода при анодной поляризации медного электрода достигает
величины 40 мВ.

а б
Рис. 2 – Поведение потенциала серебряного электрода: а – во времени;

б – под действием сигнала тока

В случае с серебряным электродом смещение электродного потенциала
обесточенного электрода при анодной поляризации достигает 180 мВ.

Следует отметить, что если для медного электрода наибольшее смещение
(40 мВ) фиксировалось при максимальной плотности тока (4 мА/см2), то для
серебра зафиксирована обратная зависимость – с увеличением плотности тока
смещение потенциала обесточенного электрода уменьшалась со 180 до 100 мВ.

Предполагаем, что данная тенденция вызвана природой поверхностных
соединений, которые образуются на поверхности меди и серебра при анодной
поляризации (в ограниченном указанном на рисунках диапазоне потенциалов).
Более детальный представление по данному вопросу требует более глубоких
исследований.
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