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Таким чином, наведені данні дозволяють зробити висновок, що розроб-
лений електроліт має суттєві переваги у порівнянні з відомим електролітом
при осадженні покриття Co-Mo на сплав нікель-хром.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ Y–Ba–Cu–O

Система Y-Ва-Сu-О представляє важливий інтерес для синтезу нових
поліфункціональних матеріалів із заданим комплексом властивостей.

Досліджувалися основні властивості композиційних матеріалів на основі
системи Y-Ва-Сu-О.

Розглянута система Y-Ва-Сu-О, сполуки якої володіють високотемпера-
турною надпровідністю. Показано, що надпровідні властивості сильно зале-
жать від умов спікання та випалу. Встановлено, що відповідальною за над-
провідні властивості, є орторомбічна фаза, параметри елементарного осеред-
ку якої залежать від змісту кисню. Для виникнення надпровідності важлива
роль лінійних ланцюжків атомів -О- Сu -О- в структурі кераміки.

Встановлено, що важлива роль при створенні надпровідників належить
режиму твердофазного синтезу: на завершуючій стадії процесу випалу необ-
хідна атмосфера кисню. Для досягнення високої щільності матеріалу необ-
хідно використовувати гранулометрично однорідні вихідні порошки.

Проведені випробування показали, що оптимальним по концентрації є
сполука YBa2Cu3O7-δ. Встановлено, що одержана сполука має критичну тем-
пературу 92 К і критичний струм 98 А/см2.


