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Дослідження процесу та вибір агенту пасивації середньо та
низькотемпературних каталізаторів конверсії оксиду вуглецю (ІІ)

Для переводу середньо та низькотемпературних каталізаторів конверсії
оксиду вуглецю (ІІ) каталізаторів в активну форму їх відновлюють. Відновлені
каталізатори пірофорні, тому перед розкриттям апарата або за необхідності
його перевантаження, їх пасивують [1].

За регламентом (агрегат АМ-76) пасивацію низькотемпературного
каталізатора конверсії оксиду вуглецю завершують з поступовим підвищенням
концентрації кисню в суміші пасивації (N2 + O2) до 5 % об. за температури в
шарі каталізатора не вище 65 °С.  Тривалість пасивації – декілька діб.

Мета досліджень: дослідження процесу пасивації середньо та
низькотемпературних каталізаторів конверсії оксиду вуглецю (ІІ) сумішами
пасивації різного складу.

Для низькотемпературних каталізаторів марок К-СО та СНК-2 [2]
установлено, що пасивація кисневмісними сумішами починається при
кімнатній температурі та перебігає з великою швидкістю (ступінь перетворення
кисню

2OX становить 100 %). Попередня пасивація каталізатора чистим СО2 не
впливає на швидкість його подальшої пасивації кисневмісними сумішами.
Пасивація вологим СО2 (парогазовою сумішшю) зменшує швидкість пасивації
кисневмісними сумішами.

Досліджуючи пасивацію середньотемпературного каталізатора конверсії
СО (СТК-СМФ), прийшли до висновку, що в чистому СО2 пасивація не
спостерігається [3]. У той же час, присутність СО2 в суміші пасивації зменшує
швидкість цього процесу.
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