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Слід відзначити, що синтезований кальцій - барійвмісний портландце-
мент характеризується досить високою водостійкістю у порівнянні з чистими
барійсилікатними цементами.

Кристаліти, що утворилися на поверхні зразків, які тверділи 28 діб в
3 %-му розчині MgSO4 досліджувались за допомогою рентгенофазового ана-
лізу. Як свідчать отримані результати, основною складовою цих кристалітів є
сульфат барію, утворення якого на поверхні зразків забезпечує високу суль-
фатостійкість одержаних матеріалів.

Зразки цементів продовжували зберігатися у розчині MgSO4 протягом 6
місяців (розчин змінювався кожні 15 діб). Склад шару, що утворився на по-
верхні зразків після 6 місяців зберігання у агресивному середовищі також ви-
значався за допомогою рентгенофазового аналізу. Виявлено, що він склада-
ється з кристалітів ВаSO4 та MgSO4·6H2O.

Виявлено, що міцність на стиск зразків цементів після 6 місяців збері-
гання в 3 %-му розчині MgSO4 для БПЦ-1 майже не змінилася і дорівнює
26,5 МПа (рН розчину – 9), а для БПЦ-2 помітно зросла і досягає 73,5 МПа
(рН розчину – 7).

Таким чином, розроблені барійвмісні портландцементи характеризують-
ся високою сульфатостійкістю у порівнянні зі звичайними портландцемента-
ми і можуть використовуватись для служби в умовах дії як прісних, так і  аг-
ресивних сульфатних вод.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ
ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ

Тугоплавкие металлы (W, Mo, Re) и их сплавы широко используются в
различных отраслях промышленности. Разработка простых и эффективных
способов регенерации тугоплавких металлов из вторичного сырья является
актуальной задачей.

Существуют различные методы переработки отходов, содержащих W,
Mo, Re. Один из них – химическое растворение в кислотах с получением


