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ДО ПИТАННЯ ПРО ОТРИМАННЯ ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ ДОБАВКИ 
НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ 
 
Представлена розроблена методика отримання пластифікуючої добавки на 
основі поліакрилової кислоти, яка є найбільш ефективною у порівнянні з 
застосовуваними у теперішній час у будівельній індустрії. 
 
Шумейко В.Н., Шабанова Г.Н., Болдырева Н.П., Украина, Харьков 
 
К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
 
Представлена разработанная методика получения пластифицирующей 
добавки на основе полиакриловой кислоты, которая является более 
эффективной по сравнению с применяемыми в настоящее время в 
строительной индустрии. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE RECEIPT OF PLASTICIZERING 
ADDITION ON THE BASIS OF POLIAKRILIC ACID 
 
The developed method of plasticizing agent receipt on the basis of the polyacrylic 
acid is presented. This acid is more effective as compared with applied presently in 
the building industry. 


