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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МЕТАЛА ПРИ 
ВАГРАНОЧНІЙ ПЛАВЦІ  
 
Проведені експериментальні дослідження підвищення температури метала за 
рахунок введення в шихту окатишів, до складу яких входить алюміній. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА ПРИ 
ВАГРАНОЧНОЙ ПЛАВКЕ 
 
Проведены экспериментальные исследования повышения температуры 
металла за счет ввода в шихту окатышей в состав которых входит алюминий. 
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THE METHODS OF INCREASING THE METAL TEMPERATURE IN 
CUPOLA MELTING 
 
The experimental researches of the rising the temperature of the metal is conducted 
as a result the introducing in the charge the palletized iron ore aluminum is entered. 
 
 
 
 
 
 

  


