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У роботі проведено порівняння ефективності двох

видів мастильно-охолоджувальних технологічних

середовищ: керосину з мінеральною олією та

розробленого силікатного середовища під час

хонінгування. Результати експлуатаційних дослідів

гільз циліндрів, оброблених з уживанням різних

середовищ, ілюструються на прикладі найбільш

відповідальних деталей циліндро-поршневої групи

ДВЗ – гільз циліндрів двигунів ЗМЗ-53. Табл. 2. Іл. 7.
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