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Рассмотрен метод обработки магнитно-абразивного

полирования плоских поверхностей, эксперимен-

тально получены зависимости сил резания, дейст вующие в рабочем зазоре при одностороннем маг-

нитно-абразивном полировании плоскости ферро-

магнитной заготовки, приведены значения давлений

порошка при полировании материалов с разной маг-

нитной проницаемостью. Представлены расчетные

эпюры давления порошка на заготовку и индуктор с

постоянными магнитами при полировании магнит-

ной и немагнитной, приведены изменения значений

давления порошка на заготовку в зависимости от

обрабатываемого материала и величины рабочего

зазора. Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. 2 назв. -
