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Переробка шламів з відвалів вуглезбагачувальних фабрик

Усезростаючий видобуток вугілля призводить не тільки до зниження його
запасів, а й до збільшення обсягів відходів, що утворюються в процесі
збагачення. Відходи у вигляді шламів складуються в спеціально відведених
спорудах – шламонакопичувачах, які займають десятки і навіть сотні гектарів,
забруднюючи при цьому атмосферу газовими викидами, що містять оксиди
азоту та сірки.

Таким чином, важливим завданням є зниження впливу
шламонакопичувача на навколишнє середовище шляхом вилучення з нього
корисної сировини з подальшим її використанням, як у виробництві коксу, так і
в якості енергетичного палива.

Основною стадією процесу переробки шламу з відвалів
вуглезбагачувальних фабрик є зневоднення осаду методом центрифугування,
для чого використовуються осаджувальні центрифуги. Метою даної роботи
було вирішення питань вибору обладнання для цієї стадії шляхом порівняння
технологічних показників центрифуг ОГШ-759Л-01, виробництва Харківського
підприємства «Екомаш», і НОГШ-1320, яка експлуатується на багатьох
збагачувальних фабриках Росії та України. Робота виконувалася на
ЦЗФ «Комендантська».

Рис. 1 – Порівняння роботи центрифуг ОГШ-759Л-01 та НОГШ-1320 за
зневодненом осадом
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Аналіз гранулометричного складу вихідного продукту показав, що в ньому
міститься (сумарно зверху) 47,2 % класу крупніше 0,25 мм зольністю 10,9 %;
75,4 % крупніше 0,1 мм зольністю 21,6 % і 80 % більше 0,071 мм зольністю
23,5 %. Щільність фракцій менше 2000 кг/м3 у вихідному продукті становить
68,3 % при зольності 9,9 %.

У зневодненому осаді з центрифуги НОГШ-1320 виявився продукт
наступного складу та зольності: 52,3 % класу крупніше 0,25 мм зольністю
8,4 %; 79,8 % крупніше 0,1 мм зольністю 18,6 %; 85% більше 0,071 мм
зольністю 20,5 %. Щільність фракцій менше 2000 кг/м3 в осаді становить 75,4 %
зольністю 8,5 %, а більше 2000 кг/м3 – 24,6 % зольністю 76,9 %.

До складу фугату НОГШ-1320 входить 0,5 % класу крупністю шламу 0,1–
0,071 мм зольністю 62,6 % і менше 0,071 мм – 99,5 % зольністю 63,2 %. При
цьому фугат представлений в основному фракціями щільністю більше
2000 кг/м3 із зольністю твердого продукту 63,2 %.

Аналізуючи результати випробування центрифуги НОГШ-1320, можна
прийти до висновку, що вона працює не цілком задовільно. Цей висновок
ґрунтується на тому, що вихід зневодненого осаду складає всього 87,4 %,
причому в фугат йде 12,6 % шламу, в якому міститься значна кількість тонких
зерен вугілля. Ефективність роботи осадительной центрифуги НОГШ-1320
дорівнює 81,8 %.

Що стосується центрифуги ОГШ-759Л-01, то гранулометричний склад
зневодненого в ній осаду був наступний: зміст класу крупніше 0,25 мм
зольністю 8,2–49,8 %; крупніше 0,1 мм зольністю 18,6–77,7 %; крупніше
0,07 мм зольністю 23–83,4 %. Щільність фракції менше 2000 кг / м3 в осаді
становила 70,7% зольністю 9,2 %. У фугат ОГШ-759Л-01 входить 100 % шламу
класу крупністю менше 71 мкм зольністю 71,2 %. При цьому весь штиб
представлений фракціями щільністю більше 2000 кг / м3.

Аналіз результатів роботи центрифуг НОГШ-1320 і ОГШ-759Л-01,
наведених на рис. 1, показує, що остання працює краще, так як вихід
зневодненого осаду (вологість 21,8%) більше і складає 95,8 %, зольність шламу
в фугаті 71,2 %. Ефективність її роботи дорівнює 91,8 %.

Таким чином, виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що
висока ефективність роботи в поєднанні з високою продуктивністю
(1825 т/год) роблять саме центрифугу ОГШ-759Л-01 найбільш прийнятною
для зневоднювання вугільних шламів.
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