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Для роботи обох електролітів можна використовувати як розчинні (зо-
лоті), так і нерозчинні (платина, платинований титан) аноди. Анодний вихід
за струмом складає 98 – 100 %. Катодний вихід за струмом в електроліті ос-
новного золотіння дорівнює 95 – 100 %, а в електроліті попереднього золо-
тіння – 40 – 50%, причому зі збільшенням робочої густини струму він різко
падає через виділення на катоді водню.

Хлоридно – сульфатні електроліти золотіння володіють гарною розсію-
вальною здатністю, стійкі в роботі, можуть експлуатуватися як при кімнатній
температурі, так і при нагріванні, перемішуванні. Зазначені розчини пройшли
апробацію в лабораторних умовах при золотінні ювелірних виробів зі срібла
925-й проби.
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Развитие современной техники сопровождается все более широким
применением конструкционных материалов на основе легких сплавов. Алю-
миниевые сплавы в настоящее время внедряются практически во все важ-
нейшие отрасли промышленности – авиационную, автомобильную, электро-
техническую, химическую, нефтеперерабатывающую, строительную, пище-
вую и производство товаров народного потребления. Повышение эксплуата-
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ционных характеристик сплавов во многом предопределяется возможностью
формирования на их поверхности защитных покрытий.

В качестве пассиваторов при защите металлов от коррозии, главным
образом в нейтральных средах, применяются эпоксидные смолы. Поэтому
целью данной работы была разработка эффективных покрытий современного
уровня, безопасных для окружающей среды [1].

Конструкционные материалы и покрытия на основе эпоксидных смол
обладают исключительными физико-механическими показателями и высокой
химической стойкостью во многих агрессивных средах.

Эпоксисмолы в основном применяются в виде лаков для защиты от
коррозионного действия многих химических реагентов. В чистом виде лаки
не пригодны для защиты металла от коррозии, их пленки легко разрушаются
под действием влаги и света. Таким образом, в пленкообразующие лаки вво-
дят сухие ингредиенты – пигменты, которые повышают твердость и проч-
ность покрытия, придают ему цвет, улучшают адгезию [2]; пластификаторы,
растворители и др. Поскольку известно, что эпоксидные материалы отлича-
ются высоким влагопоглощением, возникает опасность проникновения элек-
тролита к поверхности металла, поэтому в состав покрытий вводят ингиби-
рующие компоненты.

Коррозионные испытания проводили на образцах сплава алюминия
Д16 с покрытиями на основе смолы ЭД-20 в течение 60 суток в 3 %-ном рас-
творе NaCl. Рабочая поверхность электродов составляла 2 см2, остальное
изолировали воском. Потенциалы образцов измеряли по отношению к хло-
ридсеребряному электроду сравнения, затем пересчитывали на н.в.э. Поляри-
зационные зависимости регистрировали с использованием потенциостата ПИ
50-1.1 с программатором ПР-8. Вспомогательным электродом служила пла-
тиновая пластина. Импедансные измерения проводили с помощью моста пе-
ременного тока Р-5083 в интервале частот 0,02-100 кГц по последовательной
схеме замещения [3].

Исследовано влияние природы и концентрации ингибирующих пиг-
ментов на основе высокомолекулярных замещенных органических кислот на
коррозионную стойкость систем металл – покрытие, см. рис.
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Рисунок. Годограф комплексного сопротивления сплава алюминия Д16
с пигментированным покрытием. Продолжительность испытаний, сутки:

0 (1), 7 (2), 14 (3), 21 (4)

Полученные результаты использованы для оптимизации составов пиг-
ментированных эпоксидных покрытий на сплаве алюминия.
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