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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
НЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ НА
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛАХ

Целью данной работы является разработка прибора для измерения
толщины неэлектропроводящих покрытий на электропроводящих материалах
(рис.1.).

За основу преобразователя используется принцип работы ВТП  в виде
ортогональных прямоугольных контуров (рис. 2.).

Проведенные экспериментальные исследования привели к следующим
результатам:

- установлена высокая чувствительность прибора при измерении по-
крытия толщиной до 1мм. (рис. 3.);

- показано, что способность прибор позволяет измерять толщину по-
крытий до 20 мм. (рис. 4.).
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Рис.1. Блок - схема стенда для
экспериментальных исследований:

1 - генератор; 2 – емкость;
3 - трансформатор; 4 - емкость;

5 - осциллограф;
Рис.2.Схема размещения обмоток преоб-
разователя над поверхностью металла: h -

слой немагнитного покрытия;
Пр - приемная катушка;

В - возбуждающая катушка;
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ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

На данный период времени существенное развитие приобретают мно-
гопараметровые электромагнитные методы, позволяющие одновременно оп-
ределить магнитные, электрические и геометрические параметры изделия
одним и тем же измерительным преобразователем в одной и той же зоне кон-
троля. Результаты многопараметровых измерений позволяют получить пол-
ную информацию об объекте исследования, т.е. о магнитной проницаемости
μr об удельной электрической проводимости σ и размерах изделия.

При измерении фазового угла 2, затем, используя зависимость 2 от х,
(см. рис. 1.1) находят последний, а по нему на основании функции К = f(х)
(см. рис. 1.2) определяют параметр К. Этот параметр выражается через ЭДС
Е2 и Е0 следующей формулой:
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Рис. 3. Зависимость амплитуды полезного
сигнала на выходе преобразователя от тол-
щины  немагнитного покрытия в диапазоне

до 1 мм.
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Рис. 4.  Зависимость амплитуды
полезного  сигнала на выходе пре-
образователя от  толщины  немаг-

нитного покрытия в диапазоне
от 2 – 20 мм.


