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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДУ ЦИНКУ
НА КРИСТАЛІЗАЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ СТЕКОЛ
В СИСТЕМІ R2O – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2

Вивчення процесів кристалізації кальційфосфатних стекол в системі R2O
– RO – RO2 – R2O3 – P2O5 – SiO2 має суттєве теоретичне та практичне значен-
ня для розробки склокристалічних антибактеріальних покриттів.

Основною вимогою при одержанні даного типу покриттів є їх здатність
утворювати необхідну структуру скломатриці, яка повинна забезпечити пев-
ну запрограмовану орієнтацію катіонів бактерицидних металів та їх рівномі-
рне суцільне розміщення в при поверхневому шарі покриття; Необхідна
структура скломатриці забезпечується кристалізацією фосфатів кальцію, при
стехіометричному співвідношенні CaO / P2O5 від 1 до 3. Вміст CaO в складах
дослідних стекол знаходиться в інтервалі від 5 до 8 мол. %, P2O5 – від 4 до 6
мол. %. Для реалізації антибактеріального ефекту до складу вихідних стекол
було додатково введено оксид цинку з метою кристалізації фосфату цинку у
якості бактерицидного наповнювача. Кристалізація Zn3(PO4)2 реалізується
при стехіометричному співвідношенні ZnO / P2O5 = 3.

Оксид цинку як склоутворювач може вбудовуватися в структуру боро-
силікатного скла з утворенням широких областей незмішування. В свою чер-
гу, лікваційний розподіл створює сприятливі умови для тонкодисперної
об’ємної кристалізації, як необхідної умови для одержання  склокристалічних
антибактеріальних покриттів на основі кальційсилікофосфатних стекол.

За даними РФА стекла з вмістом 2,6,7,8 мол. % ZnO характеризуються
наявністю кристалічної фази NaCaPO4. Стекла з вмістом 4 та 5 мол. % ZnO
характеризуються також значною кількістю фторапатиту.

Введення ZnO в кількості 5 – 8 мол. % за рахунок фазоутворюючих ком-
понентів CaO та TiO2 призводить до загального зниження кристалізаційної
здатності стекол після варіння, та як наслідок, утворення опалесцентних
склоемалевих покриттів. Підвищення вмісту CaO до 10 мол.% при вмісті 12
мол.% ZnO без введення оксиду титану не позначається на підвищенні крис-
талізаційній здатності дослідних покриттів.


